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Inspeccao da infra-estrutura de
envelhecimento sem informacé&o sobre a
disposicao dos vergalhoes

Visao geral

o Foi solicitado aConcretix que fizesse o scan de um tlnel de betdo e investigasse um grande cais em Amesterdao sem
qualquer conhecimento da localizacéo e configuracdo dos vergalhdes.

e Os GPRs Proceq(GP8100 & GP8800) foram utilizados para localizar e mapear elementos estruturais e a localizacéo
exacta do vergalh&o a todas as profundidades.

e A equipa confirmou com sucesso a localizagao e a configuragdo dos vergalhbes em ambos os projectos, dando uma
melhor compreenséo da estrutura e da localiza¢@o exacta do coring.

Joost van Gorkum tem 20 anos de experiéncia na investigacao de estruturas de betdo envelhecidas e relativamente novas.
Ha quatro anos fundou a Concretix, uma empresa que presta servicos em tecnologia de betdo, manutengdo de betédo e
investigagdo de materiais. Varios dos projectos da Concretix envolvem infra-estruturas extensas e envelhecidas, tais como
pontes e tlneis, e a exigéncia do projecto € muitas vezes determinar a localizacéo exacta dos vergalhdes. A Concretix utiliza
uma vasta gama de produtos de Screening Eagle, incluindo Profometer, Profometer Corrosion e a gama Proceq GPR. Neste
artigo vamos analisar duas aplicagdes do GPR no municipio de Amesterdéao.

Desafio

Concretix foram chamados para analisar um ttnel de bicicleta (passagem inferior) sob a nova Purmerweg em Amesterdao,
depois de ter sofrido graves danos causados pelo fogo. Os nucleos de betédo precisavam de ser extraidos da construgao
para testes de laboratério para investigar a resisténcia a compressao do betdo e a porosidade/microfissuras do betdo. Ao
perfurar os nucleos era essencial ndo danificar nenhum elemento estrutural. Havia um desenho do tunel mostrando a
localizagdo da armadura de pré-esforgo, mas nao era preciso.


https://www.screeningeagle.com/en/inspection-space
http://www.concretix.nl/
https://www.screeningeagle.com/pt/products/category/concrete/ground-penetrating-radars-gpr
https://www.screeningeagle.com/pt/products/proceq-gp8100-wide-portable-concrete-gpr-radar
https://www.screeningeagle.com/pt/products/proceq-gp8800-ultraportable-concrete-gpr-radar
https://www.linkedin.com/in/joost-van-gorkum-9433a518/

Numa outra altura, a Concretix foi chamada para investigar o cais NDSM no 1J (beira-mar) em Amesterddo. Esta era uma
superficie muito grande para a qual ndo havia informacédo disponivel sobre a configuracdo dos vergalhdes. O cais
necessitava urgentemente de manutencao e os célculos sdo necessarios para determinar quanto tempo mais pode durar; os
calculos requerem conhecimentos sobre a configuracédo dos vergalhdes.

Solucéo

A Concretix utilizou o Proceq GP8800 para digitalizar a superficie do tinel e identificar a localizagcdo exacta dos elementos
estruturais. O GP8800 foi escolhido porque com dimensdes de apenas 8,9 x 8,9 x 7,6 cm pode ser utilizado para
inspeccionar todos os locais, mesmo cantos apertados e perto de paredes. O seu pequeno tamanho também o torna muito
conveniente para a inspecgédo por sobre-cabeca.

Concretix utilizou o Proceq GP8100 para varrer a superficie do cais. O GP8100 é um conjunto GPR de seis antenas com 25
cm de largura efectiva de varrimento e 80 cm de profundidade de penetracé@o. Foi escolhido porque o grande molhe podia
ser varrido eficientemente e o vergalhdo podia ser detectado a todas as profundidades. O GP8800 foi também utilizado no
cais para pequenos cantos.

Ambos os sensores GPR sao utilizados com a aplicacdo GP que a Concretix considera altamente intuitiva de utilizar.
Também valorizam fortemente a rapida visualizagdo no local, que € mesmo possivel em Realidade Aumentada 3D.

Resultados

Para ambos os projectos, a Concretix e 0s seus clientes estavam muito saciados com os resultados da Proceq GPR. Para o
tinel, o GPR foi capaz de revelar a verdadeira disposicéao dos vergalhSes que diferia da dos desenhos.


https://apps.apple.com/app/proceq-gpr-live/id1240095180

Dois exemplos disto sdo mostrados na imagem - o circulo azul mostra um local onde se pensava ndo haver cordbes de
reforco pré-esforcados mas na realidade eles estavam presentes, e o circulo vermelho mostra um local onde o inverso era
verdadeiro. Assim, a inspecgdo GPR impediu que elementos estruturais fossem danificados quando os nucleos foram
removidos para avaliagao laboratorial.

Para o projecto do molhe, o GPR era indispensavel porque ndo havia desenhos disponiveis. A configuragcdo completa dos
vergalhdes é agora conhecida e isto pode ser introduzido no célculo que determinard o prolongamento maximo possivel da
vida util do cais.

O proprietario do activo estava muito preocupado com a integridade estrutural. Além disso, a inspec¢éo de durabilidade
poderia ter sido feita com o Profometer PM8000 Pro verificando a cobertura de betao que pode ser utilizada nos calculos de
durabilidade para a carbonatagao e contaminag&o por cloreto.

A Concretix ira utilizar o Screening_Eagle INSPECT em projectos num futuro préximo. Veja este espaco!



https://www.screeningeagle.com/pt/products/profometer-pm8000
https://www.screeningeagle.com/pt/products/category/software/Inspect

